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FREESE TEFROTEX® 100 Prefilled

VerschleiRarmer selbstverlaufender Industrieboden fir hohe mechanische Belastungen

Anwendungsgebiet/Einsatzbereiche

Eigenschaften

Systemkomponenten/Lieferform

Technische Kenndaten

Wasserzugabemenge
Trockenmorteldichte
Einbaudicke
Ergiebigkeit/Verbrauch
Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungszeit

Begehrbarkeit

Belegreife (bei 10 mm und 20 °C)
Druckfestigkeit n. 28 Tagen
Biegezugfestigkeit n. 28 Tagen
Verschleiwiderstand (n. B6hme)
Oberflachenharte SH
Biege-Elastizitat (E-Modul)
Lagertemperaturen

Lagerzeit

FREESE TEFROTEX®

100

Prefilled ist ein

kunstharzverglteter

Werktrockenmértel mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit. Er ist besténdig
gegen verdiinnte Sauren, Laugen, Ole und Fette.

FREESE TEFROTEX® 100 Prefilled eignet sich fiir Innenbereiche mit hohen
mechanischen Beanspruchungen.

- selbstverlaufend

- schnelle Aushéartung

- emissionsarm

FREESE TEFROTEX® 100 Prefilled

FREESE Primer BS
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- frihe Belegreife
- sehr hohe Festigkeit

- einschichtig
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Lagerung FREESE Trockenmértel sind auf Basis eines zementaren Bindemittelsystems
formuliert und missen daher vor Feuchtigkeit (Regen, Tauwasser, hohe
Luftfeuchtigkeit) geschiitzt werden. Die angelieferten Paletten sollten im
verschweilten Zustand eingelagert werden. Angebrochene Paletten und
Gebhinde schnell verbrauchen. Die Lagerung erfolgt fir alle Systemkomponenten
trocken, frostfrei, kiihl und in ungedffneten Originalgebinden.

Bei Abweichungen bitte Hersteller kontaktieren!

Vorbemerkung Diese Verarbeitungsanweisung dient als Hinweis fir den Verwender und erhebt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Es sind die tatséchlichen objektbezogenen
Gegebenheiten zu ermitteln und bei der Bearbeitung zu beruicksichtigen. Die
Angaben in dieser Verarbeitungsanweisung begrinden keine Haftungs-
anspriche gegeniber dem Verfasser oder Hersteller der aufgefuhrten
Materialien. Fur die Verarbeitung und den Umgang mit dem hier beschriebenen
Produkt/den Produkten ist das Sicherheitsdatenblatt in der jeweils aktuellen
Fassung zu beachten.

Untergrundvorbereitung Geeignet sind alle mineralischen, tragfahigen Untergriinde. Die Untergriinde
missen frei von Olen, Fetten, Losungsmitteln, Staub und sonstigen
haftungsmindernden oder losen Bestandteilen sein und missen mit FREESE
Primer BS versehen werden.

Abweichende Untergriinde mit dem Hersteller besprechen.

Verarbeitung Mischen
FREESE TEFROTEX® 100 Prefilled wird mit sauberem Wasser angemischt. Die
Wassermenge betragt 4,5 L pro 25 kg Sack.

Das Wasser wird in einem sauberen Mischbehélter vorgelegt und das Pulver
langsam bei laufendem Ruhrwerk in das Wasser eingestreut. Es wird
vorzugsweise ein langsam drehendes (>1000 W, ca. 400 U/min.) Rihrwerk mit
Korbruhreraufsatz eingesetzt.

Zur Erreichung einer klumpenfreien Konsistenz ist eine Mischzeit von ca. 2 - 3
Minuten erforderlich. Nach einer Minute Mischzeit sollten Randanhaftungen im
Mischbehalter mit einem langen Palettenspachtel abgestraft und grindlich
eingerthrt werden. Es ist bis zur Erreichung einer klumpenfreien, gut
flieRfahigen, homogenen Masse zu rihren.

Verlegen
Das angemischte Material wird ausgegossen und mit einem Glattschwert oder

Spachtel verteilt und in der geplanten Dicke eingebaut.

Verarbeitungszeit (bei 20 °C): ca. 30 Minuten. Niedrige Temperaturen
verlangern, hdhere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeit.

Nachbehandlung
Nach der Applikation ist FREESE TEFROTEX® 100 Prefilled mindestens 24

Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Zugluft zu schiitzen.
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Verarbeitungshinweise Alle vorgenannten Kennwerte und Verbrauchsangaben sind unter
Laborbedingungen ermittelt worden. Bei der Verarbeitung auf der Baustelle
kénnen abweichende Werte resultieren. Hohe Temperaturen verkirzen,
niedrigere Temperaturen verlangern die Verarbeitungszeit. Die minimale
angegebene Verarbeitungstemperatur ist einzuhalten!

Es dirfen keine weiteren Materialien zugegeben oder Mischungsverhéltnisse

veréndert werden!
Sicherheitshinweise Sicherheitsdatenblatt lesen! Es gilt die Betriebsanweisung ZP 1 der BG Bau!
Verhaltensregeln Staubentwicklung vermeiden! Verspritzen des gebrauchsfertigen

zementhaltigen Produktes vermeiden! Beim Mischen Verspritzen vermeiden. Bei
Staubentwicklung geeignete Schutzmaske tragen!

Beriihrung mit Augen, Haut und Kleidung unbedingt vermeiden! Vorbeugend
Hautschutzsalbe auftragen, um die Hautreinigung zu erleichtern. Produktreste
mit geeignetem Reinigungsmittel und Wasser von der Haut entfernen. Nach Ar-
beitsende und vor jeder Pause Hande grundlich reinigen! Hautpflegemittel ver-
wenden! Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wech-
seln! StralRenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!

Beschaftigungsbeschrankungen beachten!

SchutzmalRnahmen

Augenschutz
Schutzbrille

Handschutz
Mit Nitril getrankte Baumwollhandschuhe

Atemschutz
bei hdherer Staubbelastungen Partikelfilter P 2 einsetzen

Hautschutz
Fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden
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Erste Hilfe Bei jeder Erste-Hilfe-MaBnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt
verstandigen!

Nach Augenkontakt
10 Minuten unter flieBendem Wasser bei gespreizten Lidern spilen oder
Augenspullésung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt
Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife Reinigen!

Nach Einatmen
Person an die Frischluft bringen!

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiftihren. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen!

Haftungsausschluss/Disclaimer Eine Verbindlichkeit fir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kbnnen wir
wegen der Vielzahl von auRerhalb unseres Einflusses liegenden Faktoren wie
Lagerungs-, Transport- und Verarbeitungsbedingungen nicht tibernehmen.

Fir gleichbleibende Qualitat unserer Produkte Ubernehmen wir Gewahr.
Technischen Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Allgemeine Hinweise Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und
unserer Erfahrungen zusammengestellt worden, will nach bestem Wissen
beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begriindet weder ein vertragliches
Rechtsverhaltnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag.

Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch
der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und
handwerksgerecht zu prifen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Produktdatenblatt beschrieben
werden, dirfen erst nach Rucksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf
eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere fir Kombinationen mit anderen
Produkten.

Gultigkeit hat nur das Produktdatenblatt in seiner neuesten Fassung.

G. Theodor Freese GmbH | Carl-Benz-StraBe 29 | 28237 Bremen
Fon +49 42139 608-0 | Fax +49 421 39 608-550 | kontakt@gtf-freese.de | www.gtf-freese.de FREESE TEFROTEX® 100 Prefilled 4



